
5）防水处理

a. 水池底及水池壁在找平层上进行防水处理。

b. 局部防水：凡预埋溢流、排水、供给水管时须在管根嵌防水胶,周边600范

围内高分子丙纶防水两道设防,并用止水环加固防水;

c.所有防水涂料应具有产品质量合格证书，进场材料应按标准取样抽验,合格

者方可使用。进场的防水材料必须存放在通风,干燥处。

工 程 总 说 明 二

7、饰面与铺装

1）铺装面层如用石材,每块石材间冬季施工时留3-4毫米缝,夏季施工时留1-2毫米

;如用仿石砖，每块之间留2毫米空缝。（图中注明的除外）

2）凡铺贴在水泥砂浆面的石材,要求选用渗透型或成膜型防护剂做六面防护处理,

可采用刷涂法或喷射法(防水处理过的石材半小时后可以收起,需立放,板与板之间要用隔

于通风、干燥、放置24小时后可包装、施工)。并采用专用填缝剂封缝,以防泛碱而污染石

材面。

 3）粘结水洗石墙地面面层, 待水泥砂浆凝固到一定程度（24小时后）,用刷子将

表面刷光,再用水冲刷,直至砾石均露明,而水泥砂浆不外露。

 4）图中花池、挡土墙、座椅(含条石)中的压顶石,其倒角半径为R5(图中注明的除外)；

5）地面不规则石材铺装,除特殊标注外,缝宽均为5~10mm,并勾凹平缝,不规则石

材贴面,石材周边须用手工切割并使边缘自然；

6）喷漆：所有室外墙面所用之外墙涂料，均应具有防水. 防污及适应当地气侯

的耐侯性。一般底漆一遍，面漆两遍成活；

7）垂直挂贴：

a.普通挂贴：1∶2.5水泥砂浆打底25厚原浆找平，纯水泥砂浆贴面材。无特殊

说明，石材贴面一般厚25mm,板块尺寸≤600，稀水泥浆擦缝或聚合物砂浆嵌凹缝，缝宽

2-3mm，凹入5mm；

b.当饰面高度≤1500时，聚合物砂浆结合层厚5mm， 稀水泥浆擦缝或1:1水泥

砂浆嵌凹缝；

c.石材挂贴：当面层高度＜2700时，1∶2.5水泥砂浆30厚分层灌浆；板背面理

石胶粘6-8根18号铜丝(每块板不少于3处），和石材绑扎后与膨胀螺栓固定。灌缝混凝土

初凝后，稀水泥浆擦缝；

d.石材干挂：当面层高度≥2700时，则需用干挂处理。本图纸中干挂做法和节

点仅为示意,具体做法需由专业结构二次设计。石材干挂应满足干挂规范要求，每块石材

厚度≥25MM，面积≤ 1.5M ,完成面要求满足设计尺寸要求。要求具有相关资质的幕墙公

司施工；

8）水平铺贴：

a.所有平面材料与立面材料铺贴交接时,在无特殊要求的情况下,平面材料与立

面材料一律对缝交接;

b.材料设计与切割时严格按照模数,特别是45度斜铺材料在边角一定要做到对

角线切割,不允许出现大于或少于1/2块材料的斜切割。 

9）无特殊说明的石材碰角采用上盖下的碰角方式,注意上板外露侧边应做相应加

工处理。

10）饰面下接铺地时，与铺地间留缝10mm,勾深10mm深平凹缝；

11）饰面下接绿地时，饰面需做至种植土壤面层下50mm；

8、防潮、防水

1）凡用砖砌体砌筑的地面构筑物及种植池,砖砌体的下部距离地面以上60mm处以

及迎土面一侧的墙面设防潮层一道， 防潮层做法20厚1:2.5水泥砂浆内掺5％的防水剂。

2）为了防积水,室外所有的广场、道路、构筑物顶面、座椅面、围墙顶、饰物品

等应有斜面以便排水。有绿化的地下室顶板、屋顶花园等。板顶保护层应有1~2％的排水

坡,坡向排水口或地下室外侧大地排水沟(井)。

3）所有的防水材料以迎水面作为第一道防水层设置。其底面做好水泥砂浆找平层,

其顶面做好水泥砂浆保护层。防水材料必须经国家省、部委有关机构认证,应有明确标志、

说明书、合格证,经检测机构复检合格后方可使用,质检部门才可验收。严禁在工程中使用

不合格材料,多种不同类型的防水材料在复合使用,配合使用时应注意相容性,不得相互腐

蚀,相互破坏,起不良物理作用和化学作用,施工过程中,必须满足相关防水材料的技术要求

及施工工艺,节点处理等要求。

4）地下室顶板,建筑屋面等已做防水层的顶板上严禁打膨胀螺栓,导致破坏防水层。

9、钢结构

1）本施工图钢结构设计仅供参考，具体施工方案需由钢结构施工单位二次设计、施工；

2）钢筋:  6~10为HPB235， 12~25为HRB335;  6~25为HRB400；HPB235钢筋及235-

B级钢材采用E43系列手工电焊条,HRB335、HRB400采用E50系列手工电焊条； 

3）钢材：Q235钢板、热轧普通型钢（Ａ级）；钢材应符合国家有关标准。

4）焊接及焊接材料应符合《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91的有关技术规定。电

焊条选用E43系列的手工电弧条型号。焊缝应满焊并保持焊缝均匀,不得有裂缝、过烧现象,

外露处应挫平、磨光并作防锈处理；图纸未标注的焊缝高度8mm，焊缝长度为钢构件截面

一圈；钢与不锈钢之间焊接采用不锈钢焊条。安装后不应有歪斜、扭曲、变形等缺陷。

5）钢板制作的装饰件应保持边角整齐、切割部位须挫平磨光、不得留有切割痕迹

和毛刺。

6）当预埋铁件位置为砖砌体时,应先将预埋铁件预埋于L(墙厚)×300×300的C20

混凝土块,再砌入砖砌体中,以保证预埋件牢固;

7）预埋铁件应进行防锈处理。外露钢材宜采用热镀锌处理;

8）钢构件表面装饰及防腐防锈处理工艺如下：

a.有油的铁器底材,须用棉布蘸90#汽油或醇酸稀释剂去除底材表面的油污,再

用砂光机或纱布打磨平整。

b.生锈的底材须用钢丝刷、砂布、砂光机等专业工具打磨、除锈,露出新底材。  

c.底材如有低洼不平之处,薄涂底漆,干透后用腻子填平,待干透后用砂布打磨平整。  

d.最后须用干净的棉布把底材擦拭干净,去除浮锈和灰尘,保证底材无油,无锈

无尘,且平整光滑,以确保底漆涂膜的附着力。

e.室外大气环境钢材涂装: 刷(喷)环氧富锌底漆一道;再刷(喷)环氧云铁防锈

漆两道;最后刷(喷)氯化橡胶面漆两道,颜色详设计;  

f.潮湿环境或水下钢材涂装: 刷(喷)环氧锌底漆一道;再刷(喷)环氧云铁防锈

漆两道;最后刷(喷)厚浆型煤焦沥青面漆,颜色详设计;

注:底漆表干时即可涂装面漆；或底漆实干后用砂纸打磨,去除灰尘后涂装面漆。

千万不要在底漆半干的状态下涂装面漆,以免引起咬底等漆病;稀释剂禁止使用劣质稀料,

以免造成干燥时间慢等不良现象;如详图已注明做法的以详图为准,以上油漆工艺适用于大 

气环境下钢构件涂装;

8）图中未注明部分钢筋锚固和搭接长度均为40d，HPB235钢筋端部须加弯钩；

9）配件的施工安装方法，质量验收标准以及建材技术指标等均按国家现行的建筑

工程规范及有关规定执行；

10、木结构

1）所有木件应采用直纹一级木料,其含水率不大于12%，且无断裂；

2）所有木件均需防腐防虫处理,防腐方式如下:

a.ACQ或CCA防腐剂真空加压浸渍防腐处理,在真空加压浸渍防腐处理前,所有木

件需预先按设计及施工需求裁切成指定形状;

b.预埋木构及地面以下的木构均须刷乳化沥青防腐。

c.防腐等级及防腐剂用量:

防腐木材的防腐等级 

防腐剂含量(lb/ft3)  防腐剂含量(Kg/m3)  使用环境分级 

0.25 4.0

0.4 6.4

0.6 9.6

 HJ I；在地面上用于室内结构或室外有遮盖的木结构。 

 HJ II；用于与地面、淡水接触或处于其他易遭腐朽的环境以及虫地区。

 HJ III；用于与地面、接触处园艺场或虫害严重地区。 

备注: 防腐剂含量:防腐剂含量是指木材完成加压防腐处理过程后,木材单位体积在细胞结构中留下的化学防腐剂的含量。

化学含量的单位是（防腐剂重量/木材单位体积）,数字愈高,则木材可能暴露或接触(防腐)的条件愈严苛。

3）未注明品种的均采用一级樟子松，未注明连接方式时采用钉接，钉子沉头，腻

子膏封闭平整后刷面漆；

4）木材油漆:经防腐处理后饰面木材涂饰木蜡油二遍,第二遍涂刷需等第一遍木蜡

油干透后进行,颜色详见相应详图;大面积涂刷前需先制小样由甲方及设计师审定。

11、石材泛碱

1）本工程中所有水景用天然石材的均应在施工前作防泛碱处理,并在施工前不得沾水； 

2）石板安装前在石材背面和侧面均应采用JSC-500(多功能或强制型）石材防护剂

作石材的泛碱处理,并采用草酸清刷石材表面以防止石材锈化。再贴化纤丝网格作石材的

泛碱处理,并采用草酸清刷石材表面以防止石材锈化。再贴化纤丝网格布,形成抗拉防水层；

3）所有水景石材的粘结砂浆采用低碱水泥、聚合物砂浆，外添加剂按市场供应选

择，且具有防水功能。铺贴完成后用同色大理石胶封闭所有接缝，以此作为防泛碱措施。 

4）水景石材防碱背涂剂推荐用德国雅科美石材渗透剂、美国SG-4防护剂，国产保

石洁SG-4等，以上产品由甲方自定。 

5）瓷砖及石材表面的泛碱、反碱、泛白处理 

a.去碱推荐使用KL710“客林”去碱剂。KL710“客林”去碱剂分为自然泛白与 

反应泛白清洗剂两种;

b.自然泛白去碱剂适用于瓷砖、石材表面和瓷砖、石材交接缝处自然形成的泛

白物、水垢或不明泛白物的清洗；

c.反应泛白去碱剂适用于瓷砖、石材表面和瓷砖、石材交接缝处因不科学清洗

而形成泛白物和挂泪现象的清洗。

d.使用方法: 

1 先判定需清洗材料的材质及污渍的种类，对于不确定的污渍应局部先试验；

2 再根据污渍及材质特点分别用相应的清洗剂进行清洗，污渍较重时可将相应

的去碱剂倒在污渍上面湿敷一段时间,并反复清洗；

3 污渍较厚时，先用铲子铲去表面部分再行清洗； 

4 混合型的污渍可先用客林瓷砖清洗剂清洗，再用去碱剂清洗。 

六、 其它说明

1、施工单位应按图施工，施工前要认真阅读图纸，不得随意更改设计，如有问题请

及时与设计单位联系解决，施工中应严格遵守国家和地方的施工验收规范和操作规程,种

植工程应执行《城市绿化工程施工及验收规范》，土建工程执行《建筑安装工程施工及

验收规范》和《市政道路工程施工验收规范》，保证工程质量和景观效果。

2、本园林设计如涉及到有关建筑结构顶板(底板)及围护结构，本设计如无特殊指明，

则其有关构造做法及措施参照建筑施工图设计。 

3、所有涉及结构承载力的设计，须经过施工单位结构工程师核算后，方可施工。 

6、本设计图纸并不能自动豁免施工单位应当遵循国家及当地法律法规的义务。

7、本说明与现行相关规范有冲突时,以现行相关规范为准。

8、未详尽处施工应按国家及本地区现行有关施工规范进行施工。

4、施工单位进场施工前,应对场地内重要管线或有危险性的现状地下管线如：电力、

电信、燃气等，进行准确的位置及高程勘测，避免现场施工造成地下管线损坏；管线升

降、挪移、加固、预埋需与其他市政管线单位协调配合；

5、本项目仿石透水铺装采用面层留缝5mm，基础混凝土采用透水混凝土做法。
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