
采购需求部分更正内容

四、材料要求

本项目采用的材料需符合以下要求：

（2）封边条：

▲3、依据 QB/T 4463 标准：甲醛释放量≤1.5mg/L。

5、依据 GB/T 12000 标准：质量变化率合格。

（3）冷轧钢板：

▲6、依据 GB/T 228.1 标准：抗拉强度、屈服强度、断后伸长率合格。

9、依据 GB/T4337 标准：检测内容包含旋转弯曲疲劳试验（循环周次≥20 万次）合格。

（5）塑粉：

▲13、依据 GB/T 35602 标准：检测内容包含重金属元素含量（铅、镉、六价铬、汞、

砷、钡、硒、锑、钴），检测合格。

（6）钢管：

15、依据 QB/T 4371 标准：检测内容包含抗菌性能：抑菌率一铜绿假单胞菌合格。

▲18、依据 GB/T 3325 标准：检测内容包含金属件-喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱

色、掉色等合格。

（10）锁具：

34、依据 GB/T 1741 标准：防霉性能：耐霉菌性等级达到 0 级。
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